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1 Einleitung

Die Verwendung von Glas in lichtdurch-
lassigen Wanden, Tiiren, Fenstern und
sonstigen Bauteilen hat eine lange Tradi-
tion. Glas in der Architektur kann schon

und zweckmafig, aber auch gefahrlich sein.

Um Gefdhrdungen bei Glasbruch in Gren-
zen halten zu konnen, miissen von Pla-
nern, Herstellern und Betreibern von
Gebduden und Anlagen gewisse sicher-
heitstechnische Mindestanforderungen
an die verschiedenen Glasarten beachtet
werden. Einschldgige Regeln der Sicher-
heitstechnik (s. Anhang) legen im Einzel-
nen fest, wo erh6hte Anforderungen an
den Werkstoff zu stellen sind bzw. wo
ergdnzende SicherheitsmaRnahmen ge-
troffen werden miissen.

Besondere MaRnahmen zur Verhiitung
von Verletzungen bei Glasbruch sind
tiberall dort erforderlich, wo Personen,
vor allem Kinder, Schiiler und Sportler
wahrend des Bewegungs- und Verkehrs-
ablaufs auf verglaste Wande, Wandteile
oder Turen treffen konnen. Ursachen hier-
fiir kdnnen z.B. sein: Stolpern, Gestofen
werden, Unachtsamkeit, unzureichende
Beleuchtung oder Panik.



2  Priifung der Bruchfestigkeit von Flachglasern

Kriterien zum Schutz vor
Schnitt- und Stichver-
letzungen

2.1

Beim Pendelschlagversuch mit weichem
StoBBkorper nach DIN 52337 bzw. nach
DIN EN 12 600 (Entwurf Dez. 1996) wird
ein 45 kg schwerer elastischer StoBkdrper
aus unterschiedlichen Fallhohen gegen
eine ca. 1,7 gm grof3e Flachglasprobe fal-
len gelassen. Bei der Auswertung wird die
Verglasung u.a. nach folgenden Kriterien
beurteilt:

a) Anzahl der vom Stof3kérper durch-
schlagenen Proben

b) Anzahl der angebrochenen, jedoch
nicht durchschlagenen Proben

Die in der Norm angegebenen Fallhhen
von 300, 700 und 1.200 mm entsprechen
Geschwindigkeiten von ca. 9, 14 und

18 km/h. Bei der Annahme, dass beim
Auftreffen einer Person von ca. 75 kg
beim Gehen und Laufen ca. 60 % des Kor-
pergewichts wirksam werden, entspre-
chen die Fallhdhen des 45 kg schweren
Prifkorpers etwa den Realitdten.

DIN EN 12 600 (Entwurf Dez. 1996) enthalt
gegeniiber DIN 52 337 einige Anderun-
gen. So wird z.B. das Zerbrechen einer
Glasprobe als ,,ungefdhrlich“ bezeichnet,
wenn bei einer bestimmten Fallh6he das
Glas in kleine Kriimel zerfallt oder wenn
die Bruchstiicke in der Flache gebunden
bleiben.

Entsprechend dem Bruchverhalten wer-
den die Glastypen nach DIN EN 12 600
festgelegt in:

TypA Zahlreiche Risse entstehen, mit
vielen einzelnen, auch grofen
Bruchstiicken mit scharfen Kan-
ten (z.B. Floatglas)

Typ B Zahlreiche Risse entstehen, die
Bruchstiicke werden aber zusam-
men gehalten und zerfallen nicht
(z.B. Verbundsicherheitsglas)

Typ C Ein Zerfall findet statt mit einer

grof3en Zahl kleiner, relativ harm-
loser Bruchstiicke (z.B. Einschei-
bensicherheitsglas)

Nach DIN 58 125 gelten Werkstoffe fiir
Verglasungen und sonstige lichtdurchlas-
sige Flachen als Bruch hemmend, wenn
bei StoR3- und Biegebeanspruchung keine
scharfkantigen oder spitzen Teile heraus-
fallen.



2.2 Ballwurfsicherheit

Verglasungen in Decken gelten nach

DIN 18 032 Teil 3 ,,Sporthallen; Hallen fiir
Turnen und Spielen und Mehrzwecknut-
zung; Priifung der Ballwurfsicherheit* als
ballwurfsicher, wenn sie die Priifungen mit
Beschuss durch den Handball mit einer
Aufprallgeschwindigkeit von (60 % 3) km/h
bestanden haben.

Die Wandverglasungen in Ein- und Zwei-

fachhallen, in denen keine Hockeyspiele

stattfinden, sind ballwurfsicher, wenn sie
die Priifungen nach der o.g. DIN mit dem
Handball bei Aufprallgeschwindigkeiten

von (85 4) km/h bestanden haben.

In Sporthallen mit Nutzfldchen ab 21 x 45 m
sind die Verglasungen bis 2 m Hohe und
hinter den Hockeytoren bis 4 m Hohe (im
Bereich von 6 m beiderseits der Tore)
zusatzlichen Priifungen mit Beschuss
durch den Hockeyball mit Aufprall-
geschwindigkeiten von (65 + 3) km/h zu
unterziehen.

Als ,,eingeschrankt ballwurfsicher” gilt
eine Verglasung, wenn sie die Priifungen
ohne Beschuss durch den Hockeyball
liberstanden hat.
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2.3 Verkehrssicherheit

An Verkehrs- bzw. Aufenthaltsflachen

grenzende Verglasungen sind ausrei-

chend verkehrssicher, wenn bei bestim-

mungsgemafer Benutzung z.B. folgende

Kriterien eingehalten werden:

= Die Verglasung ist Standsicher? aufge-
stellt.

= Die Glasdicke sowie die Art und Aus-
filhrung der Halterungen ist fiir die
maximalen Verkehrslasten ausreichend
dimensioniert.

= Der Pendelschlagversuch? als Nach-
weis {iber aufzunehmende Stof3lasten
ist nachgewiesen fiir Verglasungen die
als bruchsicher bzw. Bruch hemmend
(z.B. VSG, ESG) gelten.

= Sicherheitsglas o.A. ist nicht erforder-
lich, wenn der Zugang zu Verglasungen
erschwert ist.?

1) Vergleiche auch Definitionen in den Landes-
bauordnungen.

2) In Einrichtungen fiir Kinder und Jugendliche ist
nach Ansicht von Sicherheitsfachleuten ein
Kriterium fiir ausreichende Verkehrssicherheit
erfiillt, wenn die Verglasung die Pendelschlag-
priifung nach DIN 52 337 aus mindestens
700 mm Fallhéhe erfolgreich bestanden hat.

3) Siehe Ziffer 4.2.6.1 GUV-SR 2001 (bisher
GUV 16.3), § 20 (3) und § 28 (5) GUV-V A1
(bisher GUV 0.1).



3  Glasarten

3.1 Fenster- und Spiegelglas
(Floatglas)

Begriff, Eigenschaften

= Floatgldser sind anorganische abge-
kiihlte und erstarrte Schmelzprodukte.

= Sie sind weitgehend frei von Blasen,
Inhomogenitéten, Schlieren und
Spannungen.

= Insbesondere Spiegelglas ist in seiner
Oberfldche plan, klar durchsichtig, klar
reflektierend und verzerrungsfrei.

Sicherheitseigenschaften

= Keine ausreichende Verkehrssicherheit
nach DIN 52337

= Nicht ballwurfsicher nach
DIN 18 032 Teil 3

Anwendungsbereich
= Floatgldser zahlen nicht zu den Bruch
hemmenden Werkstoffen.
= |hre Verwendung in Schulen ist des-
halb nur dann zuldssig, wenn der
Zugang erschwert ist, z.B. durch:
-1 m hohe Geldnder mind. 20 cm vor
der Verglasung
—Verglasungen hinter bepflanzten
Schutzzonen
—mind. 8o cm hohe und mind. 20 cm
tiefe Fensterbanke
—Anordnung von Glasschrdnken in
Nebenrdumen
= InKindertageseinrichtungen sind die
Verglasungen durch Fensterbanke,
Schrénke, Gitter und im Auenbereich
durch eine bepflanzte Schutzzone |
dem Zugang der Kinder zu entziehen. Abschirmung durch eine Fensterbank




3.2 Einscheiben-Sicherheits-

glas (ESG)

Begriff, Eigenschaften

Einscheiben-Sicherheitsglas ist ther-
misch vorgespanntes Glas.

Die Oberfldchen der Gldser stehen
unter Druck-, das Scheibeninnere unter
Zugspannung. Bei Zerstorung der Vor-
spannung z.B. durch Beschaddigung der
Kanten oder der Flachen durch sehr
spitze, harte Schladge zerféllt das Glas
in ein Netz kleiner, relativ stumpfkanti-
ger Kriimel.

Nachtrdgliches Bearbeiten ist nicht
moglich.

ESG-Glaser besitzen eine erhdhte
mechanische Widerstands- und Biege-
bruchfestigkeit sowie eine erhdhte
Temperaturwechselbestandigkeit.
Durch die unterschiedlichen Span-
nungszonen kann eine Doppelbrechung
der Lichtstrahlen entstehen (Anisotro-
pie). Die polarisierten Anteile des
Tageslichts machen dieses Phanomen
hin und wieder in Form von regenbogen-
farbigen Ringen bzw. Wolken sichtbar.
ESG-Gldser miissen durch Stempelauf-
druck gekennzeichnet sein.

Sicherheitseigenschaften

ESG-Glaser zdhlen zu den Bruch hem-
menden Werkstoffen.

Sie zeichnen sich durch eine besonders
hohe Schlag- und StoBfestigkeit aus.
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= Bei Bruch verhalten sie sich verlet-

zungsmindernd infolge des Zerfalls in
Kriimel.

In den von den Herstellern angebote-
nen tblichen Scheibenabmessungen
und bei Beachtung der Einbauvor-
schriften bestehen sie die Priifungen
bei hochsten Belastungen im Pendel-
schlagversuch und zur Ballwurfsicher-
heit.

Anwendungsbereich
= Die nach den Einbauvorschriften der

Hersteller dimensionierten ESG-Glaser
haben sich als verkehrssichere und
ballwurfsichere Verglasungen bewdhrt
und kdnnen deshalb ohne weitere
Abschirmungen in Tiiren und Wanden
verwendet werden.

Fiir Verglasungen in Umwehrungen an
Absturzstellen empfehlen namhafte
Hersteller ausschliefilich die Verwen-
dung von VSG (s. auch Abschnitt 4.3).

Deutliche Kennzeichnung einer ESG-Verglasung
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3.3 Verbundsicherheitsglas
(VSG)

Begriff, Eigenschaften

= Verbundsicherheitsglas besteht aus
zwei oder mehreren Scheiben, z.B aus
Fenster-, Spiegel-, Floatglas, die durch
zdhelastische, reif¥feste organische
Folien unter Druck und Warme zu einer
Einheit fest verbunden wurden.

= Wird die Scheibe auf Bruch bean-
sprucht, haften die Bruchstiicke an der
Folie, so dass die Scheibenoberflache
weitgehend plan bleibt; d.h. die Schei-
be zerbricht in gréBere Teile, verbleibt
jedoch in ihrer Gesamtheit im Rahmen.

= Da fiir VSG keine Kennzeichnungs-
pflicht besteht, kann unbeschadigtes
Glas nur am Profil der AuBenkanten
oder im Fall von Stahlfadenverbund-
glas an den eingelegten Stahlfdden
erkannt werden.

= VSG kann leicht mit ,,Chauvelglas“ ver-
wechselt werden, einem Spiegelglas
mit parallel verlaufenden Stahldrdhten
im Abstand von 5o mm. Chauvelglas
ist sicherheitstechnisch wie normales
Spiegelglas zu beurteilen; es wird
heute nicht mehr hergestellt, kann aber
noch an vielen Orten angetroffen werden.

Sicherheitseigenschaften

= VSG-Gldser sind Bruch hemmende
Werkstoffe.

= Bei Bruch verhalten sie sich ver-
letzungsmindernd infolge der Splitter
bindenden Wirkung.

= Ab Glasdicken von 8 mm ist VSGi.d.R.
ballwurfsicher (im Zweifelsfall Herstel-

ler befragen!). Verglasung der Absturzsicherung aus VSG

10
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Anwendungsbereich

= In den handelsiiblichen Abmessungen
bestehen VSG-Verglasungen den Pen-
delschlagversuch mindestens bis zur
mittleren Belastung, so dass sie als
verkehrssicher gelten und in Tiiren und
Waénden ohne zusatzliche Abschirmung
verwendet werden kénnen.

= Wegen der besonderen Scherben bin-
denden Eigenschaft der elastischen
Folie eignet sich VSG fiir Uberkopf-
bzw. hoch liegende Schragverglasun-
gen (siehe auch Abschnitt 4.4), sowie
fur Briistungs- und Umwehrungsvergla-
sung von Absturzstellen (siehe auch
Abschnitt 4.3).

11
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3.4 Chemisch vorgespanntes
und Teilvorgespanntes
Glas (TVG)

Begriff, Eigenschaften

= Chemisch vorgespanntes Glas erhalt
die Vorspannung durch lonenaus-
tausch an der Glasoberfldache. Bei
Uberbelastung zerbricht es wie Nor-
malglas in groBe und kleine Splitter.

= Teilvorgespanntes Glas wird dhnlich
wie ESG hergestellt, jedoch nicht so
stark abgekiihlt. Bei Uberbelastung
zerfallt es nicht in Kriimel, sondern es
bilden sich Briiche, die von Kante zu
Kante reichen.

Sicherheitseigenschaften

= Sowohl chemisch vorgespannte Gldser

wie auch Teilvorgespannte Gldser
haben zwar gegeniiber Normalglas

eine erhéhte Biegebruchfestigkeit und

eine erhdhte Temperaturwechselbe-
standigkeit, sind jedoch keine Sicher-
heitsglaser nach DIN EN 12 600. Sie

sind alleine ohne zusatzliche Ma3nah-

men nicht verkehrssicher.
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Anwendungsbereich
= Chemisch vorgespannte und Teilvorge-

spannte Gldser sind in Verkehrsberei-
chen bis 2 m {iber der Standflache dem
direkten Zugang zu entziehen

(siehe Abschnitt 3.1).

Wenn chemisch vorgespannte und Teil-
vorgespannte Gldser zu VSG verarbei-
tet sind, wie z.B. VSG aus 2 x TVG,
kommen zu ihren speziellen Eigen-
schaften noch die von VSG hinzu. Sie
erfiillen dann die Anforderungen von
DIN EN 12 600 und eignen sich beson-
ders als absturzsichernde Verglasun-
gen und als Uberkopfverglasung.



3.5 Drahtarmiertes Glas

Begriff, Eigenschaften

Drahtglas ist ein farbloses oder farbi-
ges Gussglas mit Drahtnetzeinlage.
Drahtglas in Form von Rohglas mit
Drahtnetz ist durchscheinend und Licht
streuend.

Gemustertes Gussglas mit Drahtnetz,
das so genannte Ornament-Drahtglas,
ist durchscheinend und Licht streuend.
Geschliffenes und poliertes Drahtglas,
das so genannte Drahtspiegelglas, ist
klar und durchsichtig.

Drahtgldser kénnen nicht zu ESG
verarbeitet werden.

Sicherheitseigenschaften

Keine ausreichende Verkehrssicherheit
nach DIN EN 12 600

Nicht ballwurfsicher nach DIN 18 032
Teil 3.

Die Drahteinlage bewirkt zwar eine
gewisse Splitter- bzw. Scherbenbin-
dung, reifit jedoch bei starkerer Belas-
tung, z.B. beim Aufprall von Personen.
Unterschiedliches Warmedehnverhal-
ten von Glas und Drahtnetz und Korro-
sion an den abgeschnittenen Drahten
kann zur Schwachung der Glasstabilitat
beitragen und zu vorzeitigem Glas-
bruch fiihren.
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Anwendungsbereich
= Drahtgldser sind in Verkehrsbereichen

(bis 2 m tiber der Standfldche) dem
direkten Zugang zu entziehen (siehe
Abschnitt 3.1).

Drahtgldser haben eine erhohte Feuer-
widerstandsklasse gegeniiber Flam-
men- und Brandgasdurchtritt. Sie wer-
den deshalb haufig dort verwendet, wo
eine Raum abschlieBende Funktion hin-
sichtlich Rauch und Flammendurchtritt
verlangt wird.

Drahtgléser sind in Uberkopfverglasun-
gen moglich (siehe auch Abschnitt 4.4).

13
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3.6  Profilbauglas

Begriff

= U-formig profiliertes Gussglas in einem
kontinuierlichen Verfahren als Endlos-
band hergestellt.

= Rohglasdhnliche Struktur.

Sicherheitseigenschaften

= Keine ausreichende Verkehrssicherheit
nach DIN EN 12 600.

= Spezial-Profilbauglas in zweischaliger
Ausflihrung kann ballwurfsicher sein
(Priifung siehe DIN 18 032 Teil 3).

Anwendungsbereich

= Profilbaugldser sind in Verkehrsberei-
chen (bis 2 m tiber der Standfldche)
dem direkten Zugang zu entziehen
(siehe Abschnitte 3.1).

= Ballwurfsichere Profilglaser (Prifung
siehe Abschnitt 2.2) kénnen in Sport-
hallenwanden in Hohen iiber 2 m ab
FuBboden eingebaut werden.

14
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3.7 Glassteine

Begriff, Eigenschaften

= Gepresster, weifler oder farbiger,
hohler oder massiver Glaskorper.

= Hohl-Glassteine fiir Wande.

= Betonglas fiir begeh- und befahrbare
Decken.

Sicherheitseigenschaften

= Glassteine zdhlen zu den Bruch hem-
menden Werkstoffen.

= Sie wirken Absturz- und Durchsturz
hemmend.

r‘h. i X =
v nstE R R E o o
. : I.l | LR
|j|'._:;. By F= =
Siea : =3

Wénde aus Glassteinen nach DIN 18 175 sind
ausreichend verkehrs- und ballwurfsicher
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Anwendungsbereich
= Glassteine sind nur bedingt tragfahig.

Deshalb miissen die einzelnen Felder
gleitend eingebaut werden.

Bei fachgerechter Verglasung bestehen
Glassteine i.d.R. den Pendelschlagver-
such nach DIN EN 12 600. Nicht bescha-
digte Glassteinwdnde sind deshalb in
Aufenthaltsbereichen von Schulen und
Kindertageseinrichtungen zuldssig.
Glassteine nach DIN 18175

(190 x 190 x 80 mm) sind ballwurfsicher
und kdnnen in Sporthallen verwendet
werden.

Sie eignen sich fiir Briistungs- und
Umwehrungsverglasungen (siehe auch
Abschnitt 4.3).

15
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3.8 Lichtdurchldssige Kunst-
stoffe
Begriff, Eigenschaften

Lichtdurchldssige thermoplastische
Werkstoffe, bestehend aus Polymethyl-
methacrylat (z.B. Plexiglas) oder Poly-
carbonat (z.B. Makrolon, Lexan).

Leicht zu verarbeiten z.B. durch Sagen,
Stanzen, Schleifen, Schneiden, Bohren,
Frasen und Polieren.

Relativ geringe Oberfldchenharte.

Sicherheitseigenschaften
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Lichtdurchldssige Kunststoffe sind ver-
haltnismafig unempfindlich gegen
Schlag und StoSR.

Sie haben eine relativ hohe Bruch-
festigkeit und zadhlen zu den Bruch
hemmenden Werkstoffen.

Anwendungsbereich
= Besonders geeignet, wo es bei licht-

durchladssigen Wanden auf geringes
Gewicht ankommt.

Wenn mit Beschddigungen durch Ver-
kratzen zu rechnen ist, sind strukturier-
te Kunststoffplatten den glatten vorzu-
ziehen.



3.9  Splitterschutzfolie

Begriff, Eigenschaften

Splitterschutzfolien sind selbstkleben-
de, zdhelastische, reif¥feste, durchsich-
tige Folien, die nachtraglich auf plane
Glasflachen (z.B. Fensterglas) aufge-
klebt werden.

Sie haben eine relativ geringe Kratz-
festigkeit.

Sicherheitseigenschaften

Splitterschutzfolien kénnen zu einer

Verbesserung der Sicherheit vor Verlet-

zung bei Glasbruch fiihren.

Namhafte Folienhersteller haben im
Pendelschlagversuch mit weichem
Priifkdrper nach DIN 52 337 den Nach-
weis erbracht, dass 5o pm starke Folien
auf 5 mm starkem Floatglas bis 300 mm
Fallhéhe, sowie 100 pm starke Folien
bis 700 mm FallhGhe nicht durchschla-
gen werden. D.h., die Verglasung mit
einer 50-um-Folie gilt bis zur Gehge-
schwindigkeit von ca. 9 km/h und mit
einer 100-pm-Folie bis zur mittleren
Laufgeschwindigkeit von ca. 14 km/h
als ausreichend verkehrssicher. In Ein-
richtungen fiir Kinder und Jugendliche
kann deshalb eine ausreichende Ver-
kehrssicherheit von Verglasungen
i.d.R. nur mit Folien ab 100 pm erreicht
werden.

GUV-SI 8027

Anwendungsbereich
= In Verkehrs- und Aufenthaltsbereichen

eignet sich die Folie als nachtraglich an
der Beriihrungsseite aufzubringender
Splitterschutz. Bei Gldsern mit beidsei-
tiger Zuganglichkeit (z.B. Tiir- und Iso-
lierverglasungen) miissten konsequen-
terweise beide Seiten beklebt werden.
Hierfiir konnen eventuell hohere Kos-
ten entstehen, als durch einen Aus-
tausch mit Sicherheitsglas.

Die Anbringung durch Laien kann zu
unbefriedigenden Ergebnissen fiihren
(z.B. Verstaubung infolge elektrostati-
scher Aufladung bei der Verlegung,
Gefahr der Riss- und Blasenbildung, zu
weiter Abstand zum Rahmen bzw. zur
Gummilippe).

Nur Splitterschutzfolien verwenden,
die nach DIN 52337 bzw.

DIN EN 12 600 gepriift sind.

17



4  Spezielle Anwendungsbereiche

4.1 Brandschutzverglasungen

Begriff, Eigenschaften

= Fiir Brandschutzverglasungen muss die
Verwendbarkeit nachgewiesen werden,
z.B. in Form einer bauaufsichtlichen
Zulassung oder einer Einzelzulassung.
Die Anforderungen und Priifungen sind
in DIN 4102 Teil 13 geregelt.

= Bauaufsichtlich spricht man bei einer
Feuerwiderstandsdauer von 30 Minu-
ten von ,,feuerhemmend®, bei 9o Minu-
ten von ,feuerbestandig®.

= Die Brandschutzverglasungen sind in
zwei Feuerwiderstandsklassen unter-
teilt, die so genannten F- und G-Vergla-
sungen.

= F-Verglasungen verhindern entspre-
chend ihrer Feuerwiderstandsdauer
nicht nur die Ausbreitung von Feuer
und Rauch, sondern auch den Durch-
tritt von Warmestrahlung, da sie im
Brandfall undurchsichtig werden.

= G-Verglasungen verhindern entspre-
chend ihrer Feuerwiderstandsdauer
nur die Ausbreitung von Feuer und
Rauch, nicht jedoch den Durchtritt von
Warmestrahlung.

Sicherheitseigenschaften

= G-Verglasungen aus ESG, VSG und
Glassteine erfiillen die Anforderungen
nach DIN 52337 bzw. DIN EN 12 600
und DIN 18 032 Teil 3.

= G-Verglasungen aus Drahtspiegelglas
erfiillen die Anforderungen nach
DIN 52337 bzw. DIN EN 12 600 und
DIN 18 032 Teil 3 nicht.
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= F-Verglasungen erfiillen i.d.R. die
erhohten Anforderungen an die Schlag-
und Stof¥festigkeit.

Anwendungsbereich

= Festlegungen zum baulichen Brand-
schutz sind in den Bauordnungen der
Lander enthalten. Bei der Wahl des
Brandschutzglases bzw. der Sonder-
bauteile mit F-Verglasungen sind des-
halb die Vorschriften bzw. Auflagen der
Brandschutzbehdrde zu beachten.

= G-Verglasungen aus Drahtspiegelglas
sind in Verkehrsbereichen (bis 2 m
iber der Standflache) dem direkten
Zugang zu entziehen.

F-Verglasungen zwischen zwei Brandabschnitten
(nur mit Genehmigung der Bauaufsicht)
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Brandschutzgldser und Verkehrssicherheitseigenschaften:

Verglasungsart Erhohte Bruch- und Ballwurfsicher
Verkehrssicherheit nach DIN 18 032 Teil 3
nach DIN 52337

G-Verglasung nach DIN 4102

aus ESG ° °
aus VSG ° °
Drahtspiegelglas Erforderliche Verkehrs- und- Bruchsicherheit

nicht gegeben

Glassteine
F-Verglasung nach DIN 4102

4.2 Rauchschutztiiren Verglasungen in Rauchschutztiiren nach
DIN 18 095 miissen den Anforderungen an
die Verkehrssicherheit entsprechen.
Diese werden insbesondere von Einschei-
bensicherheitsgldsern (ESG) und Ver-
bundsicherheitsglasern (VSG) erfiillt.
Drahtgldser und Drahtspiegelgldser
erfiillen sie nicht.

Verglasungen in Rauchschutztiiren kénnen aus
ESG, VSG und G-Verglasungen mit erhGhter
Bruch- und Verkehrssicherheit bestehen
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4.3 Umwehrungen und
Briistungen

Fir Umwehrungen und Briistungen eig-
nen sich ESG, VSG und Glassteine.

Bei Umwehrungen und Briistungen tiber
Aufenthalts- und Verkehrsbereichen wird
VSG-Verglasung empfohlen (siehe
Abschnitt 3.3).

Die Glasstarke, Einspanntiefe und Art der
Einspannung bzw. die Bewehrung bei
Glassteinen richtet sich nach den Anga-
ben der Hersteller bzw. nach der einge-
fiihrten technischen Baubestimmung
(ETB-Richtlinie) ,,Bauteile, die gegen
Absturz sichern®.

Treppengeldnder mit ESG-Verglasung
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4.4  Uberkopfverglasungen

Bei Uberkopf- bzw. hoch liegenden
Schragverglasungen, die mehr als 10°
gegen die Vertikale geneigt sind, miissen
mindestens die unten liegenden Glaser
ausreichend Scherben bindend sein. Die
Einfachverglasung bzw. die untere Schei-
be der Isolierverglasung darf deshalb nur
Drahtglas oder VSG aus Spiegelglas (SPG)
sein. Die Anwendungsbedingungen, der
Standsicherheits- und Durchbiegungs-
nachweis sowie die Giteliberwachung
sind in den ,,Technischen Regeln fiir die
Verwendung von linienférmig gelagerten
Uberkopf-Verglasungen® beschrieben. Fiir
alle von dieser Technischen Regel nicht
abgedeckten Uberkopfverglasungen, z.B.
nicht linienformige Auflagerungen,
besteht eine Zulassungs- bzw. Zustim-
mungspflicht der obersten Baubehdrde,
sofern nicht Fangnetze ein Herabfallen
von Glasbauteilen im Versagensfall sicher
verhindern.
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Zuldssige Glaserzeugnisse nach den ,,Technischen Regeln fiir die Verwendung von
linienformig gelagerten Uberkopf-Verglasungen®:

Zuldssige
Verwendung

SPG ESG

VSG aus VSG aus
SPG ESG

Draht-
glas

Einfachverglasung

Isolier- oben

verglasung unten

4.5 Begehbare Verglasungen

Die Oberflachen von begehbaren Vergla-
sungen sind rutschhemmend zu gestal-
ten, z.B. durch Sandstrahlen oder Mattie-
ren.

Fur begehbare Verglasungen sind u.a.

geeignet:

= in Formen gegossene Glasplatten, die
durch ringsum laufende Rahmen
zusammengehalten werden,

= eisenbewehrte, in Betondecken einge-
baute Glassteine (Betongléser),

= allseitig gelagerte Scheiben aus VSG.

Fiir alle begehbaren Verglasungen sind
die Einbauvorschriften der Hersteller zu
beachten. Dariiber hinaus ist wegen der
besonderen Sicherheitsrelevanz fiir alle
begehbaren Verglasungen ein Stand-
sicherheitsnachweis zu fiihren und die
Zustimmung bzw. Zulassung durch die
Bauaufsicht erforderlich.

4.6 Bildverglasungen und
Spiegel

An Aufenthaltsbereiche grenzende Bild-
verglasungen und Spiegel sind bei ge-
ringer Gefahrdung in Normalglas moglich.
Von einer geringen Gefdhrdung kann z.B.
ausgegangen werden, wenn Spiegel bzw.
Bildverglasungen tiber Briistungshohe an
einer ebenen, bruchsicheren Wand ange-
bracht bzw. aufgehadngt sind. Spiegel, die
bis in Bodenndhe reichen, z.B. in Gymnas-
tikraumen, sind entweder grof3flachig mit
der Wand zu verkleben, mit einer Splitter-
schutzfolie zu sichern, oder in Sicher-
heitsglas auszufiihren. In Sporthallen
miissen sie jedoch ballwurfsicher nach
DIN 18 032 Teil 3 sein.
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5  Anhang

5.1  Gesetze/Verordnungen

(Bezugsquelle: Buchhandel oder
Carl Heymanns Verlag KG)

Verordnung tiber Arbeitsstdtten
(ArbStattV) mit Arbeitsstatten-Richtlinien
(ASR), insbesondere:

ASR 8/4 ,,Lichtdurchldssige Wande“

ASR 10/5 ,, Glastiiren, Tiiren mit
Glaseinsatz“

Bauordnungsrecht der Lander:

= Bauordnungen

= Versammlungsstdttenverordnungen,

= Geschafts- und Warenhaus-
verordnungen

= Krankenhausbauverordnungen,

= Garagenverordnungen

= Bestimmungen tiber Bau und Ausrii-
stung von Schulen und Kindergdrten,

= Technische Regeln fiir die Verwendung
von linienformig gelagerten
Uberkopfverglasungen

= ETB-Richtlinie ,,Bauteile, die gegen
Absturz sichern®

5.2  Unfallverhiitungs-
vorschriften

(Bezugsquelle: Zustandiger Trager der
gesetzlichen Unfallversicherung)

Allgemeine Vorschriften

(GUV-V A1, bisher GUV 0.1)
Schulen (GUV-V S 1, bisher GUV 6.3)
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5.3  Richtlinien bzw. Sicher-
heitsregeln

(Bezugsquelle: Zustandiger Trager der
gesetzlichen Unfallversicherung)

Richtlinien fiir Schulen — Bau und Ausriis-
tung (GUV-SR 2001, bisher GUV 16.3)
Richtlinien fiir Kindergdrten — Bau und
Ausriistung (GUV-SR 2002, bisher

GUV 16.4)

5.4 DIN-Normen
(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH)

DIN52337
»Prifverfahren fiir Flachglas im Bauwe-

sen; Pendelschlagversuche*

DIN EN 12 600 (Entwurf 12/96)

,»Glas im Bauwesen; Pendelschlagver-
such; Verfahren und Durchfithrungsanfor-
derungen der Stof3priifung von Flachglas“
(Vorgesehen als Ersatz fiir DIN 52 337
vom September 1985)

DIN 18 032, Teil 3

»Sporthallen; Hallen fiir Turnen und Spie-
len und Mehrzwecknutzung; Priifung der
Ballwurfsicherheit®

DIN 18 361

,VOB — Verdingungsordnung fiir Bauleis-
tungen; Teil C: Allgemeine Technische
Vorschriften fiir Bauleistungen: Vergla-
sungsarbeiten”

DIN 58125

»Schulbau, Bautechnische Anforderungen
zur Verhiitung von Unféllen*
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